Ficha tecnica

Malla de fibra de vidrio indicada para el refuerzo de morteros en Sistema de Aislamiento
Térmico por Exterior (SATE - ETICS).

Ancho 100 cm + 1%
Longitud 50 m + 1%

Peso 160gr / m? + 5%

Luz de malla 5,0 x 5,0 mm
Espesor 0,47 mm.
Resistencia a la Urdimbre: > 1350 N/ 5 cm.
tension Trama: > 2100 N/ 5 cm.
Resistencia a la tension Urdimbre: > 1050 N/5 cm.
e Trama: > 1800 N/5 cm.

Urdimbre: 4,4 %
Trama: 2,8%

Elongacién después de 28 Urdimbre: 4,1 %

dias en una disolucion al 5% de
Hidréxido de Sodio Trama: 3,7 %

Elongacion

Contenido de materias

volatiles (LOI) 20%

Fibra de vidrio "C"
Tratamiento: alcalino sin emolientes

Caracteristicas



